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индекса А г : 
изложить в 
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индекс А - смолы СФ-511 (ТУ 6-05-I76I-76),

или лаков бакелитовых (ГОСТ 
901-78) с добавкой или без до­

бавки нигрозина или алюминиевой 
пудры (ГОСТ &94-7I);

индекс Б - бакелитового лака (ГОСТ 901-78) 

с добавкой 252 клея типа Бф 
(ГОСТ 12X72-74 и другой документа­
ции, утвержденной в установленном 
порядке) и алюминиевой пудры 
(ГОСТ 5494-71)
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